Ćwiczenia 1. Recykling srebra z azotanu srebra.
………………………………..                                                        …………………………….

     (nazwisko i imię)                                                                                           (data)
1. Srebro z materiałów wtórnych można odzyskać roztwarzając je w kwasie azotowym, następnie wytrącając osad chlorku srebra, który można poddać cementacji z metalem mniej szlachetnym.
Aby pozbyć się ewentualnych domieszek ołowiu lub rtęci, po wytrąceniu osadu chlorku srebra, można go rozpuścić dodając wody amoniakalnej i odsączając nie rozpuszczone chlorki ołowiu i rtęci. Następnie dodatek kwasu solnego ponownie wytrąca chlorek srebra, który można poddać cementacji. Podczas tych przemian zachodzą następujące reakcje chemiczne:
Roztwarzanie srebra w kwasie azotowym.

Ag + 2 HNO3 (st) ( AgNO3 + NO2( + H2O
Wytrącanie chlorku srebra.

AgNO3 + NaCl ( AgCl( + NaNO3 

Rozpuszczanie chlorku srebra w amoniaku.

AgCl + 2NH3 ( [Ag(NH3)2]Cl 

Wytrączanie chlorku srebra.

[Ag(NH3)2]Cl + 2HCl ( AgCl( + 2NH4Cl

Cementacja magnezem.

2AgCl + Mg ( 2Ag + MgCl2
Rozpuszczenie nadmiaru magnezu.

Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2(
2. Wykonanie ćwiczenia.

– Odmierzyć 20 ml roztworu azotanu srebra. 

– Przelać do zlewki i dodać 20 ml roztworu chlorku sodu. 

– Wytrącony osad odsączyć i przemyć na sączku wodą destylowaną.
– Przenieść osad na szalkę Petriego.

– Osobno odważyć wizualnie podobną objętościowo co osad ilość, pyłu magnezowego

– Dodać pył magnezowy do osadu chlorku srebra. Dobrze wymieszać.

– Zakropić mieszaninę kwasem solnym, do całkowitego rozpuszczenia nadmiaru magnezu. (do momentu, aż przestanie się wydzielać wodór).

– Dodać wody destylowanej i odsączyć osad srebra. Przemyć osad na sączku wodą destylowaną.
– Przenieść osad na zważoną szalkę Petriego. 

– Osuszyć i zważyć osad srebra.

b) Wykonanie
	Lp.
	Czynności
	Środki dydaktyczne

	
	
	Azotan srebra
Chlorek sodu

Kwas solny

Zlewki

Kolby stożkowe

Szalki Petriego

Lejki

Sączki

Szpatułki 

Pręciki szklane

Waga


Waga magnezu: ……. g

Waga srebra: ………. g.
